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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью  освоения дисциплины «Основы прочности сварных соединений» является: 

- усвоение студентами общих представлений о работоспособности сварных конструкций 

в различных условиях эксплуатации,  

- усвоение студентами основных критериев механики разрушения и методов определе-

ния, методов расчета сварных конструкций по предельному состоянию разрушения. 

- формирование у студентов представлений, определяющих прочность и работоспособ-

ность сварных конструкций в сложных условиях эксплуатации; 

- освоение основных методов расчета конструкций на прочность в особых условиях экс-

плуатации. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы прочности сварных соединений» является  частью профессиональ-

ного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 15.03.01 «Машиностроение». Дис-

циплина реализуется на машиностроительном факультете кафедрой «ОиТСП». 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных  компетенций выпускника, 

сформулированных в ФГОС.  

Изучение курса  основывается на знаниях, полученных при изучении базовых дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла  

В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»: 

- Теоретическая механика; 

- Сопротивление материалов; 

- Высшая математика. 

В вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»: 

- теория сварочных процессов; 

- проектирование сварных конструкций; 

- производство сварных конструкций; 

В вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)»: 

- контроль качества сварных соединений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины  

Согласно ФГОС по направлению «Машиностроение», применительно к дисциплине «Ос-

новы прочности сварных соединений» выпускник должен обладать профессиональными компе-

тенциями:   

 

Код компетен-

ции 

В результате освоения об-

разовательной про-

граммы обучающийся 

должен обладать 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-7 

Способность оформ-

лять законченные про-

ектно-конструкторские 

работы с проверкой со-

ответствия разрабаты-

ваемых проектов и тех-

нической документа-

знать: - методы разработки рабочей проект-

ной и технической документации, оформле-

ние законченных проектно-конструкторских 

работ.  

уметь: - разрабатывать рабочую проектную 

и техническую документацию, оформлять за-

конченные проектно-конструкторские ра-

боты.  
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Студент должен применять полученные знания в практической деятельности. 

Студент должен уметь решать следующие задачи – оценить целесообразность примене-

ния полученных знаний для применения при изготовлении конкретного изделия. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия – 10 ч., семинары и прак-

тические занятия – 10 ч., самостоятельная  работа студента - 52 ч. 

Вид промежуточной аттестации – зачет.   

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Общие понятия 

Предельные состояния. Нагрузки. Виды разрушений. Вязкое хрупкое, полу хрупкое раз-

рушения. Разрушение от усталости. 

Тема 2. Прочность при одноосном и двухосном растяжении 

Прочность при одноосном и двуосном растяжении. Свойства металлов при одноосном 

растяжении. ГОСТ 1497-73. Предел прочности и истинное разрушающее напряжение. Классифи-

кация металлов по их пластичности. Некоторые понятия о теории упругости и пластичности. 

Условные и истинные напряжения и деформации. Коэффициент поперечной деформации в упру-

гой и пластической области. Интенсивность напряжений и интенсивность деформаций. Наступ-

ление пластической деформации при не одноосном напряженном состоянии. Плоская деформа-

ция и плоское напряженное состояние. Свойства металлов при низких температурах. ГОСТ 

11150-73. Предел текучести, предел прочности, относительное удлинение, ударная вязкость. 

Свойства металлов при высоких температурах. ГОСТ 9651-73. Предел упругости, предел текуче-

сти. Ползучесть и релаксация. ГОСТ 3248-81. Условный предел ползучести и методы его опре-

деления. Предел длительной прочности, ГОСТ 10145-81. Пластичность в зависимости от темпе-

ратуры, напряжения, скорости деформации. Основные характеристики, используемые в расчетах 

элементов конструкций при высоких температурах. Анизотропия. Методы оценки анизотропии. 

Влияние анизотропии на прочность и пластичность при одноосном и двухосном растяжении в 

направлении перпендикуляра к плоскости листа. 

Тема 3. Влияние неоднородности свойств металла в сварных соединениях на прочность 

Влияние неоднородности свойств металла в сварных соединениях не прочность. Твердая 

ции стандартам, техни-

ческим условиям и дру-

гим нормативным до-

кументам  

владеть: - методиками разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

оформление законченных проектно-кон-

структорских работ.  

ПК-14 

Способность участво-

вать в работах по до-

водке и освоению тех-

нологических процес-

сов в ходе подготовки 

производства новой 

продукции, проверять 

качество монтажа и 

наладки при испыта-

ниях и сдаче в эксплуа-

тацию новых образцов 

изделий, узлов и дета-

лей выпускаемой про-

дукции  

знать: - методы проведения работ по до-

водке и освоению технологических процес-

сов в ходе подготовки производства новой 

продукции. 

 уметь: - проводить работы по доводке и 

освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции.  

владеть: - методами проведения работ по до-

водке и освоению технологических процес-

сов в ходе подготовки производства новой 

продукции.  
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и мягкая прослойки. Определение. Относительная толщина прослойки. Примеры образования 

прослоек в сварных соединениях. Прочность и пластичность соединений с прослойками. Проч-

ность и пластичность при одноосном растяжении вдоль и поперек соединений с мягкой и твердой 

прослойками. Работа продольного кольцевого шва в цилиндрическом сосуде давления. Влияние 

мягкой прослойки при высоких температурах. Прочность стыковых сварных соединений различ-

ных металлов, ГОСТ 6996-66. Прочность угловых швов. Распределение напряжений в шве в за-

висимости от направления вектора действия силы. Прочность и характер разрушения угловых 

швов в зависимости от направления вектора силы. Объемность напряженного состояния, отсут-

ствие потери пластической устойчивости и глубокое проплавления как главные факторы, обес-

печивающие высокую прочность угловых швов из пластичных металлов. Возможности повыше-

ния допускаемых усилий в угловых швах и уменьшения количества наплавленного металла. 

Тема 4. Влияние концентраторов напряжений на прочность 

Влияние концентраторов напряжений на прочность. Влияние концентраторов на распре-

деление напряжений и деформаций. Коэффициент концентрации напряжений и деформаций. 

Влияние глубины и радиуса надреза. Понятие о малом и глубоком надрезе. Концентрация напря-

жений и деформаций за пределами упругости, концентрация напряжений и пластические дефор-

мации металла при разрушении в условиях плоской деформации и плоского напряженного со-

стояния. Характеристики для оценки свойств металла при разрушении. Классификация характе-

ристик Методы оценки свойств металла при разрушении. Методы оценки свойств металла и эле-

ментов конструкций на стадии образования трещины. ГОСТ 9454-78. Силовые, деформационные 

и энергетические критерии, разрушающая сила, средняя разрушающая деформация, коэффици-

ент интенсивности деформаций. Работа зарождения трещины. Методы оценки свойств металла 

на стадии начала движения трещины. Энергетическое условие Гриффитса. Коэффициент интен-

сивности напряжении. Критерии раскрытия трещины. Методы определения критической вели-

чины коэффициента интенсивности напряжений. Методы оценки свойств металла на стадии рас-

пространения трещины. Энергетические характеристики - определение работы распространения 

трещины, на образцах Шарли, по методу тепловой волны. Неэнергетические характеристики - 

волокнистость излома, проба Робертсона, скорость движения трещины. Критические темпера-

туры. Первая и вторая 1фитические температуры, их зависимость от размеров образца, коэффи-

циента концентрации напряжений, скорости нагружения, остаточных напряжений. Критерии ме-

ханики разрушения и сварные соединения. Оценка сопротивляемости разрушению сварных со-

единений при наличии трещины. Распространение критериев механики разрушения на острые 

концентраторы сварных соединений. 

Тема 5. Совместное влияние неоднородности свойств металла и концентраторов напря-

жений на прочность 

Совместное влияние неоднородности свойств металла и концентраторов напряжений на 

прочность. Причины появления неоднородности свойств. Хрупкие наплавки, зоны закалки, зоны 

деформационного старения. Примеры их образования при сварке. Стадия образования трещины. 

Влияние зон с пониженной пластичностью металла на образование трещин в присутствии кон-

центрации напряжений. Примеры отрицательного влияния на прочность и пластичность сварных 

соединений. Сближение первой и второй критических температур. Стадия распространения тре-

щины. Влияние зон с пониженной энергоемкостью разрушения на образование избыточной энер-

гии и критические размеры трепщн при их распространении 

Тема 6. Влияние коррозионной среды на прочность сварных соединений 

Влияние коррозионной среды на прочность сварных соединений. Коррозионные среды и 

коррозионные повреждения. Виды коррозионных сред. Виды коррозионных повреждений. Раз-

мерная коррозия, коррозия под напряжением. ГОСТ 5272-68. Особенности коррозии сварных со-

единений. Методы оценки работоспособности сварных соединении в коррозионных средах. Ве-

совой и глубинный показатель обшей коррозии. ГОСТ 13819-68. Определение механических 

свойств после коррозионного воздействия. Испытания на межкристаллитную коррозию. ГОСТ 

6032-75. Методики определения коррозионного растрескивания под напряжением. Специальные 
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методы исследования. Примеры отрицательного влияния коррозионных сред на прочность свар-

ных конструкций. Ориентировочная стойкость сварных соединений при различных видах корро-

зионного разрушения. Методы повышения стойкости сварных соединений. Общие методы повы-

шения стойкости сварных соединений против коррозионных разрушений. Специальные методы. 

Тема 7. Использование законов статистики при определении характеристик прочности 

Использование законов статистики при определении характеристик прочности. Понятие о 

надежности при расчетах на прочность. Доминирующее предельное состояние при отказах. 

Оценка неравнопрочности сварного соединения и основного металла. Характеристики прочно-

сти при совместном влиянии нескольких факторов. Изменение надежности сварного изделия с 

увеличением числа слабых звеньев. 

Тема 8. Методы расчета конструкций на прочность по предельному состоянию разру-

шения 

Методы расчета конструкций на прочность по предельному состоянию разрушения. Од-

нократное нагружение. Повторно-статическое нагружение. Распространение трепщн с большими 

скоростями. Разрушения при высоких температурах. Разрушение в коррозионных средах. Рас-

четная и конструкционная прочность. Причины несовпадения. 

5. Образовательные технологии.  

Методика преподавания дисциплины «Основы прочности сварных соединений» и реали-

зация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает ис-

пользование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуаль-

ных, аудиторных и внеаудиторных занятий:  

 − чтение лекций сопровождается раздаточным материалом и показом слайдов с помощью 

компьютерной и проекторной техники и иллюстрируется наглядными пособиями; 

 –  обсуждение и защита докладов по дисциплине; 

- защита и индивидуальное обсуждение выполняемых этапов лабораторных работ; 

- проведение контрольных работ; 

- использование интерактивных форм текущего контроля в форме аудиторного и внеауди-

торного интернет – тестирования. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятель-

ной работы студентов. 

В процессе обучения используются оценочные средства рубежного контроля успеваемо-

сти и промежуточных аттестаций и следующие виды самостоятельной работы: тестирование, ре-

фераты, доклады на СНТК. 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

 

Код компе-

тенции 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен обладать 

ПК-7 

Способность оформлять законченные проектно-конструкторские ра-

боты с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам  
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ПК-14 

Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологи-

ческих процессов в ходе подготовки производства новой продукции, 

проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в экс-

плуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой про-

дукции  

 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их 

отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин (мо-

дулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

6.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по 

итогам освоения дисциплины (модуля), описание шкал оценивания 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является 

достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

 

ПК-7 - Способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия раз-

рабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 

методы разработки ра-

бочей проектной и 

технической докумен-

тации, оформление за-

конченных проектно-

конструкторских ра-

бот.  

 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

отсутствие или не-

достаточное соот-

ветствие следую-

щих знаний:  

методы разработки 

рабочей проектной 

и технической доку-

ментации, оформле-

ние законченных 

проектно-конструк-

торских работ. 

 

Обучающийся демон-

стрирует неполное 

соответствие следую-

щих знаний: методы 

разработки рабочей 

проектной и техниче-

ской документации, 

оформление закон-

ченных проектно-

конструкторских ра-

бот. 

Допускаются значи-

тельные ошибки, про-

является недостаточ-

ность знаний, по ряду 

показателей, обучаю-

щийся испытывает 

значительные затруд-

нения при оперирова-

нии знаниями при их 

переносе на новые си-

туации. 

Обучающийся демон-

стрирует частичное 

соответствие следую-

щих знаний: методы 

разработки рабочей 

проектной и техниче-

ской документации, 

оформление закон-

ченных проектно-

конструкторских ра-

бот, но допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при ана-

литических опера-

циях. 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие следу-

ющих знаний: ме-

тоды разработки ра-

бочей проектной и 

технической доку-

ментации, оформле-

ние законченных 

проектно-конструк-

торских работ, сво-

бодно оперирует 

приобретенными 

знаниями.  
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уметь: 

разрабатывать рабо-

чую проектную и тех-

ническую документа-

цию, оформлять закон-

ченные проектно-кон-

структорские работы.  

 

Обучающийся не 

умеет или в недо-

статочной степени 

умеет: разрабаты-

вать рабочую про-

ектную и техниче-

скую документа-

цию, оформлять за-

конченные про-

ектно-конструктор-

ские работы. 

Обучающийся демон-

стрирует неполное 

соответствие следую-

щих умений: разраба-

тывать рабочую про-

ектную и техниче-

скую документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-кон-

структорские работы. 

Допускаются значи-

тельные ошибки, про-

является недостаточ-

ность умений, по 

ряду показателей, 

обучающийся испы-

тывает значительные 

затруднения при опе-

рировании умениями 

при их переносе на 

новые ситуации. 

Обучающийся демон-

стрирует частичное 

соответствие следую-

щих умений: разраба-

тывать рабочую про-

ектную и техниче-

скую документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-кон-

структорские работы. 

Умения освоены, но 

допускаются незначи-

тельные ошибки, не-

точности, затрудне-

ния при аналитиче-

ских операциях, пере-

носе умений на но-

вые, нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие следу-

ющих умений: раз-

рабатывать рабочую 

проектную и техни-

ческую документа-

цию, оформлять за-

конченные про-

ектно-конструктор-

ские работы. Сво-

бодно оперирует 

приобретенными 

умениями, приме-

няет их в ситуациях 

повышенной слож-

ности. 

владеть: 

 методиками разра-

ботки рабочей проект-

ной и технической до-

кументации, оформле-

ние законченных про-

ектно-конструктор-

ских работ.  

Обучающийся не 

владеет или в недо-

статочной степени 

владеет навыками: 

методиками разра-

ботки рабочей про-

ектной и техниче-

ской документации, 

оформление закон-

ченных проектно-

конструкторских ра-

бот 

Обучающийся вла-

деет методиками раз-

работки рабочей про-

ектной и технической 

документации, 

оформление закон-

ченных проектно-

конструкторских ра-

бот. Обучающийся 

испытывает значи-

тельные затруднения 

при применении 

навыков в новых си-

туациях. 

Обучающийся ча-

стично владеет навы-

ками методиками раз-

работки рабочей про-

ектной и технической 

документации, 

оформление закон-

ченных проектно-

конструкторских ра-

бот, но допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при ана-

литических опера-

циях, переносе уме-

ний на новые, нестан-

дартные ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет методиками 

разработки рабочей 

проектной и техни-

ческой документа-

ции, оформление за-

конченных про-

ектно-конструктор-

ских работ, сво-

бодно применяет 

полученные навыки 

в ситуациях повы-

шенной сложности. 

ПК-14 - Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подго-

товки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в экс-

плуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

знать: 

методы проведения ра-

бот по доводке и осво-

ению технологических 

процессов в ходе под-

готовки производства 

новой продукции.  

  

Обучающийся де-

монстрирует полное 

отсутствие или не-

достаточное соот-

ветствие следую-

щих знаний: методы 

проведения работ 

по доводке и освое-

нию технологиче-

ских процессов в 

ходе подготовки 

производства новой 

продукции. 

Обучающийся демон-

стрирует неполное соот-

ветствие следующих 

знаний:  методы прове-

дения работ по доводке 

и освоению технологи-

ческих процессов в ходе 

подготовки производ-

ства новой продукции. 

Допускаются значитель-

ные ошибки, проявля-

ется недостаточность 

знаний, по ряду показа-

телей, обучающийся ис-

пытывает значительные 

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

знаний: методы 

проведения работ 

по доводке и освое-

нию технологиче-

ских процессов в 

ходе подготовки 

производства но-

вой продукции, но 

допускаются не-

значительные 

ошибки, неточно-

сти, затруднения 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие следу-

ющих знаний: ме-

тоды проведения ра-

бот по доводке и 

освоению техноло-

гических процессов 

в ходе подготовки 

производства новой 

продукции, сво-

бодно оперирует 

приобретенными 

знаниями.  
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затруднения при опери-

ровании знаниями при 

их переносе на новые 

ситуации. 

при аналитических 

операциях. 

уметь: 

проводить работы по 

доводке и освоению 

технологических про-

цессов в ходе подго-

товки производства 

новой продукции.  

 

Обучающийся не 

умеет или в недо-

статочной степени 

умеет проводить ра-

боты по доводке и 

освоению техноло-

гических процессов 

в ходе подготовки 

производства новой 

продукции. 

Обучающийся демон-

стрирует неполное соот-

ветствие следующих 

умений: проводить ра-

боты по доводке и осво-

ению технологических 

процессов в ходе подго-

товки производства но-

вой продукции. Допус-

каются значительные 

ошибки, проявляется не-

достаточность умений, 

по ряду показателей, 

обучающийся испыты-

вает значительные за-

труднения при опериро-

вании умениями при их 

переносе на новые ситу-

ации. 

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

умений: проводить 

работы по доводке 

и освоению техно-

логических процес-

сов в ходе подго-

товки производства 

новой продукции. 

Умения освоены, 

но допускаются не-

значительные 

ошибки, неточно-

сти, затруднения 

при аналитических 

операциях, пере-

носе умений на но-

вые, нестандарт-

ные ситуации. 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие следу-

ющих умений: про-

водить работы по 

доводке и освоению 

технологических 

процессов в ходе 

подготовки произ-

водства новой про-

дукции. Свободно 

оперирует приобре-

тенными умениями, 

применяет их в си-

туациях повышен-

ной сложности. 

владеть: 

методами проведения 

работ по доводке и 

освоению технологи-

ческих процессов в 

ходе подготовки про-

изводства новой про-

дукции.   

Обучающийся не 

владеет или в недо-

статочной степени 

владеет методами 

проведения работ 

по доводке и освое-

нию технологиче-

ских процессов в 

ходе подготовки 

производства новой 

продукции. 

 

Обучающийся владеет 

методами проведения 

работ по доводке и осво-

ению технологических 

процессов в ходе подго-

товки производства но-

вой продукции. Обучаю-

щийся испытывает зна-

чительные затруднения 

при применении навы-

ков в новых ситуациях. 

Обучающийся ча-

стично владеет ме-

тодами проведения 

работ по доводке и 

освоению техноло-

гических процес-

сов в ходе подго-

товки производства 

новой продукции, 

но допускаются не-

значительные 

ошибки, неточно-

сти, затруднения 

при аналитических 

операциях, пере-

носе умений на но-

вые, нестандарт-

ные ситуации. 

 

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет методами про-

ведения работ по 

доводке и освоению 

технологических 

процессов в ходе 

подготовки произ-

водства новой про-

дукции, свободно 

применяет получен-

ные навыки в ситуа-

циях повышенной 

сложности. 

 

6.2. Содержание текущего контроля 
Все практические работы, предусмотренные данной рабочей программой должны быть 

отработаны. По каждой работе студенту необходимо самостоятельно составить отчет, который 

должен включать: название работы, расчеты, рисунки, таблицы, графики, выводы, указанные в 

описании работы.  

По каждой работе студент получает зачет, который отмечается в журнале преподавателя 

и, при необходимости, в журнале успеваемости группы. 

Контрольные работы проводятся на лекциях по текущей теме. По каждой контрольной 

работе студент получает зачет, который отмечается в журнале преподавателя и, при необходи-

мости, в журнале успеваемости группы. 
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По темам семинаров студент готовит сообщение (с презентацией или без нее) по приве-

денным в рабочей программе вопросам или по другим вопросам по согласованию с преподава-

телем. 

За каждое сообщение студент получает зачет, который отмечается в журнале преподава-

теля и, при необходимости, в журнале успеваемости группы. 

6.2.1 Сроки выполнения текущего контроля и критерии оценивания результатов 

Семинары должны быть отработаны, оформлены и зачтены в течение текущего семестра 

до промежуточной аттестации. 

Контрольные работы могут быть выполнены при прохождении промежуточной аттеста-

ции (на зачете или экзамене). 

Критерии оценивания результатов изложены в приложении к рабочей программе "Фонд 

оценочных средств" (приложение В). 

6.3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 
6.3.1. Форма проведения промежуточной аттестации 

Учебным планом предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 

 8 семестр -  зачёт, 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные утвержденным расписа-

нием зачётно-экзаменационной сессии. 

До даты проведения промежуточной аттестации студент должен получить зачеты по 

всем этапам текущего контроля.  

Перечень обязательных работ и форма отчетности по ним представлены в таблице : 
Вид работы Форма отчетности и текущего контроля 

Контрольная работа Ответы на вопросы задания 

Сообщение по теме семинара Выступление на семинаре 

Если студентом не пройден один или более видов текущего контроля, преподаватель 

имеет право выставить ему оценку «не зачтено» или «неудовлетворительно» на промежуточной 

аттестации. 
 

 

Итоговая аттестация по дисциплине осуществляется в форме устного экзамена. Сту-

денту предоставляется билет с тремя вопросами.  

Критерий оценки - оценка "отлично" выставляется студенту, если даны исчерпывающие 

ответы на все три вопроса; - оценка "хорошо" выставляется студенту, если даны исчерпывающие 

ответы на два вопроса и частично на третий; - оценка "удовлетворительно" выставляется сту-

денту, если даны исчерпывающие ответы на один вопрос и частично на остальные два; - оценка 

"неудовлетворительно" выставляется студенту, если не даны ответы на два вопроса. 

 

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учеб-

ным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, уме-

ний, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их 

в ситуациях повышенной сложности, не испытывает затруднений 

при аналитических операциях, переносе знаний и умений на но-

вые, нестандартные ситуации. 

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учеб-

ным планом. Студент демонстрирует частичное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, 
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применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом мо-

гут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруд-

нения при аналитических операциях, переносе знаний и умений 

на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учеб-

ным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие зна-

ний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, до-

пускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие зна-

ний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и умени-

ями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмот-

ренных учебным планом. Студент демонстрирует полное отсут-

ствие или недостаточное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателей, допускаются значитель-

ные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по 

ряду показателей, студент не может оперировать знаниями и уме-

ниями при их переносе на новые ситуации.  

 

Примеры тем для самостоятельной работы: 

1. Оценка неоднородности свойств сварного соединения и её влияние на прочность. 

(ПК-7, ПК-14) 

2. Основные понятия и критерии механики разрушения. (ПК-7, ПК-14) 

3. Определение характеристик сопротивляемости металла разрушению в присутствии 

трещины. (ПК-7, ПК-14) 

4. Коррозия металлов и сварных соединений и конструкций. (ПК-7, ПК-14) 

 

Примеры тем для рефератов 

•  Влияние мягких и твердых прослоек на прочность конструкции при плоском напря-

женном состоянии. (ПК-7, ПК-14) 

•  Методики определения критического коэффициента интенсивности напряжения. 

(ПК-7, ПК-14) 

•  Коррозионная стойкость сварных соединений в агрессивных средах. (ПК-7, ПК-14) 

 

Вопросы к экзамену  

1. Условные и истинные напряжения и деформации. Коэффициент поперечной деформа-

ции. (ПК-7, ПК-14) 

2.  Предельное состояние. Виды предельных состояний. (ПК-7, ПК-14) 

3.  Основные понятия теории упругости и пластичности. (ПК-7, ПК-14) 

4.  Работа мягкой прослойки в стыковых сварных соединениях. (ПК-7, ПК-14) 

5.  Работа твёрдой прослойки в стыковых сварных соединениях. (ПК-7, ПК-14) 

6.  Работа мягкой прослойки в тонкостенных сосудах под давлением. (ПК-7, ПК-14) 

7.  Работа твёрдой прослойки в тонкостенных сосудах под давлением. (ПК-7, ПК-14) 

8.  Анизотропия. (ПК-7, ПК-14) 

9.  Прочность и пластичность угловых швов. (ПК-7, ПК-14) 

10.  Работа угловых швов в зависимости от направления приложения силы. (ПК-7, ПК-

14) 

11.  Плоско-напряжённое состояние и "плоская деформация". (ПК-7, ПК-14) 
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12.  Классификация показателей сопротивляемости разрушению. (ПК-7, ПК-14) 

13.  Методы оценки свойств металла на стадии появления трещины. (ПК-7, ПК-14) 

14.  Методы оценки свойств металла в момент начала движения трещины. (ПК-7, ПК-

14) 

15.  Принципы определения К1с. (ПК-7, ПК-14) 

16.  Методы оценки свойств металла на стадии распространения трещины. (ПК-7, ПК-

14) 

17.  Влияние низких температур на свойства сварных соединений. (ПК-7, ПК-14) 

18.  Критические температуры. (ПК-7, ПК-14) 

19.  Методы повышения хладостойкости сварных соединений. (ПК-7, ПК-14) 

20.  Прочность сварных соединений при высоких температурах. (ПК-7, ПК-14) 

21.  Работа мягкой прослойки при высоких температурах. (ПК-7, ПК-14) 

22.  Принцип расчёта сварных соединений при высоких температурах. (ПК-7, ПК-14) 

23.  Коррозионные срезы, механизм коррозии сварных соединений. (ПК-7, ПК-14) 

24.  Общая коррозия и показатели коррозии. (ПК-7, ПК-14) 

25.  Разновидности местной коррозии и показатели коррозии. (ПК-7, ПК-14) 

26.  Коррозия под напряжением и показатели коррозии. (ПК-7, ПК-14) 

27.  Специальные методы повышения коррозионной стойкости. (ПК-7, ПК-14) 

28.  Общие методы повышения коррозионной стойкости. (ПК-7, ПК-14) 

29.  Рассеяние характеристик и действующих нагрузок. (ПК-7, ПК-14) 

30.  Понятие об интенсивности напряжения и интенсивности деформации. (ПК-7, ПК-

14) 

31.  Вязкая, хрупкая и полухрупкое разрушения. (ПК-7, ПК-14) 

32.  Неоднородность механических свойств сварных соединений. (ПК-7, ПК-14) 

33.  Критерий оценки напряженно-деформированного состояния при коцентрации 

напряжения. (ПК-7, ПК-14) 

34.  Влияние дефектов на механические свойства сварных соединений. (ПК-7, ПК-14) 

35.  Классификация методов оценки работоспособности сварных соединений в коррози-

онных средах. (ПК-7, ПК-14) 

36.  Расчетная и конструкционная прочность, пути их сближения. (ПК-7, ПК-14) 

37.  Вероятностные методы оценки прочности. (ПК-7, ПК-14) 

38.  Причины появления курса 'Основы прочности сварных соединений сварных кон-

струкций". (ПК-7, ПК-14) 

39.  Отличия действительной диаграммы нагружения металлов от условной. (ПК-7, ПК-

14) 

40.  Методы определения механических свойств сварных соединений. (ПК-7, ПК-14) 

41.  Отличия вязкого разрушения от хрупкого. (ПК-7, ПК-14) 

42.  Методика определения величины К1с. (ПК-7, ПК-14) 

43.  Характеристики концентраторов напряжения. (ПК-7, ПК-14) 

44.  Проблемы обеспечения прочности сварных конструкций с угловыми швами. (ПК-7, 

ПК-14) 

45.  Принципы расчета угловых швов с учетом направления нагрузки. (ПК-7, ПК-14) 

46.  Влияние высоких температур на свойства сварных соединений. (ПК-7, ПК-14) 

47.  Защитные покрытия для предотвращения коррозии. (ПК-7, ПК-14) 

48.  Электрохимическая защита сварных конструкций от коррозии. (ПК-7, ПК-14) 

49.  Мягкие и твердые прослойки в сварных соединениях. (ПК-7, ПК-14) 

50.  Протекание пластических деформаций при сложном напряженном состоянии. (ПК-

7, ПК-14) 

51.  Явление контактного упрочнения. (ПК-7, ПК-14) 

52.  Коррозионная стойкость аустенитных сталей типа XI8Н10. (ПК-7, ПК-14) 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература 

1. Физические основы прочности материалов: Учеб. пособие для вузов / Л.Б. Зуев,В.И. 

Данилов; Отв. ред. Б.Д. Аннин. – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2013. – 376 с. 

2. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2 - х томах / Под общ. ред. Н.П. Алешина, 

Г.Г. Чернышова. – М.: Машиностроение, 2004. Т.1. Н.П. Алешин, Г.Г. Чернышов, А.И. Акулов 

и др. 624 с.: ил. 

3. Сварка. Резка. Контроль. Справочник. В 2-х томах / Под общ. ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 

Чернышова. – М.: Машиностроение. – 2004. Т.2. Н.П. Алешин, Г.Г. Чернышов, А.И. Акулов и 

др. 480 с.: ил. 

 Дополнительная литература 

1. Николаев Г.А. Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации 

конструкций учеб. пособие для вузов. /Куркин С. А., Винокуров В.А. - М.: Высш-шьс., 1982 

2.  Винокуров В.А. Сварные кострукции Механика разрушения и критерии работоспо-

собности. / Куркин С.А., Николаев Г.А. и др.; Под ред. Б.Е. Патона - М.: Машиностроение, 1996 

3. Сварка в машиностроении : справ.: в 4-хт. Т. 3. / Винокуров В.А., Гитлевич А.Д., Гра-

чева К.А. и др.; под ред. В.А. Винокурова - М.: Машиностроение., 1979 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Специализированные учебные аудитории АВ2502, АВ2503, АВ2505 и лаборатория ка-

федры АВ2101 «Оборудование и технология сварочного производства». 

1. Раздаточные материалы по разделам курса; 

2. Плакаты, слайды, демонстрационные материалы и учебные фильмы по разделам курса. 

3. В ауд. 2101 Лаборатории кафедры «Оборудование и технология сварочного производства» обо-

рудование и аппаратура на которой проводятся лабораторные работы 

- контактная машина МТ1614 

- машина для шовной сварки МШ2002 

- машина МС502 

- машина разрывная 

- контактная машина МТП-1409 - 4Регуляторы цикла сварки РКМ-805 

- Участок сварки плавлением. Основное оборудование: сварочный инвертор ISI 5 CL, ав-

томат для дуговой сварки АДФ-1202, сварочный трансформатор ТД-200, сварочный выпрями-

тель ВДУ-1202, полуавтомат сварочный МП3-4А с источником ВДУ- 3020, сварочный автомат 

АДГ-502, преобразователь сварочный ПС-200, универсальный электростатический фильтр 

ЭФВА 1-06 

 

9. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий. Цель самостоятельной 

работы – практическое усвоение студентами вопросов метрологии, стандартизации и сертифика-

ции, рассматриваемых в процессе изучения дисциплины. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподава-

теля, но без его непосредственного участия 

Задачи самостоятельной работы студента:  

- развитие навыков самостоятельной учебной работы;  

- освоение содержания дисциплины;  

- углубление содержания и осознание основных понятий дисциплины;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий 

для эффективной подготовки к дифференцированному зачету и экзамену. 
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Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

- самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; 

- подготовка к лекционным занятиям; 

- выполнение домашних заданий по закреплению тем; 

- выполнение домашних заданий по решению типичных задач и упражнений; 

- составление и оформление докладов и рефератов по отдельным темам программы; 

- научно-исследовательская работа студентов; 

- участие в тематических дискуссиях, олимпиадах. 

Для выполнения любого вида самостоятельной работы необходимо пройти следующие 

этапы: 

- определение цели самостоятельной работы; 

- конкретизация познавательной задачи; 

- самооценка готовности к самостоятельной работе;  

- выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи;  

- планирование работы (самостоятельной или с помощью преподавателя) над заданием;  

- осуществление в процессе выполнения самостоятельной работы самоконтроля (проме-

жуточного и конечного) результатов работы и корректировка выполнения работы;  

- рефлексия; 

- презентация работы. 

10. Методические рекомендации для преподавателя 

Основное внимание при изучении дисциплины «Основы прочности сварных соедине-

ний» следует уделять на формирование у студентов общих представлений о работоспособности 

сварных конструкций в различных условиях эксплуатации, усвоение студентами основных кри-

териев механики разрушения и методов определения, методов расчета сварных конструкций по 

предельному состоянию разрушения. 

При изучении раздела «Основы прочности сварных соединений» необходимо обеспечить 

формирование у студентов представлений, определяющих прочность и работоспособность 

сварных конструкций в сложных условиях эксплуатации, освоение основных методов расчета 

конструкций на прочность в особых условиях эксплуатации. 

При изучении раздела «Основы прочности сварных соединений» основное внимание 

необходимо уделять основным понятиям в области оценки соответствия, терминам и определе-

ниям. 

Теоретическое изучение основных вопросов разделов дисциплины должно завершаться 

практической работой. 

Для активизации учебного процесса при изучении дисциплины эффективно применение 

презентаций по различным темам лекций семинарских занятий и практических работ. 

Для проведения занятий по дисциплине используются средства обучения: 

- учебники, информационные ресурсы Интернета; 

- справочные материалы и нормативно-техническая документация. 

 

Фонды оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе. 
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Приложение 1  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Направление подготовки: 15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

ОП (профиль): «Оборудование и технология сварочного производства» 

Форма обучения: заочная 

Вид профессиональной деятельности: 

(производственно-технологическая, проектно-конструкторская) 

 

 

Кафедра: Оборудование и технология сварочного производства 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Основы прочности сварных соединений 

 

Состав: 1. Паспорт фонда оценочных средств 

2. Описание оценочных средств: 

темы для рефератов 

примерный перечень вопросов для зачета 

 

 

Составители: 

ст. преп. Латыпова Г.Р. 

 

 

 

Москва, 2021 год 



16 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 1 
Основы прочности сварных соединений 

ФГОС ВО 15.03.01 «Машиностроение» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Технология 

формирования 

компетенций 

Форма оце-

ночного 

средства** 

Степени уровней освоения  

компетенций ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА 

ПК-7 

Способность оформ-

лять законченные 

проектно-конструк-

торские работы с 

проверкой соответ-

ствия разрабатывае-

мых проектов и тех-

нической документа-

ции стандартам, тех-

ническим условиям 

и другим норматив-

ным документам  

знать: - методы разработки 

рабочей проектной и техни-

ческой документации, 

оформление законченных 

проектно-конструкторских 

работ.  

уметь: - разрабатывать рабо-

чую проектную и техниче-

скую документацию, оформ-

лять законченные проектно-

конструкторские работы.  

владеть: - методиками раз-

работки рабочей проектной и 

технической документации, 

оформление законченных 

проектно-конструкторских 

работ.  

лекция, 

самостоятельная 

работа 

З 

 

Базовый уровень: 

воспроизводство полученных 

знаний в ходе текущего кон-

троля; умение решать типо-

вые задачи, принимать про-

фессиональные и управленче-

ские решения по известным 

алгоритмам, правилам и мето-

дикам 

Повышенный уровень: 

практическое применение полу-

ченных знаний в процессе вы-

полнения лабораторных работ и 

курсовой работы; готовность 

решать практические задачи по-

вышенной сложности, нетипо-

вые задачи, принимать профес-

сиональные и управленческие 

решения в условиях неполной 

определенности, при недоста-

точном документальном, нор-

мативном и методическом обес-

печении 
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ПК-14 

Способность участ-

вовать в работах по 

доводке и освоению 

технологических 

процессов в ходе 

подготовки произ-

водства новой про-

дукции, проверять 

качество монтажа и 

наладки при испыта-

ниях и сдаче в экс-

плуатацию новых 

образцов изделий, 

узлов и деталей вы-

пускаемой продук-

ции 

знать: - методы проведения 

работ по доводке и освоению 

технологических процессов в 

ходе подготовки производ-

ства новой продукции. 

уметь: - проводить работы 

по доводке и освоению тех-

нологических процессов в 

ходе подготовки производ-

ства новой продукции. 

владеть: - методами прове-

дения работ по доводке и 

освоению технологических 

процессов в ходе подготовки 

производства новой продук-

ции. 

лекция, 

самостоятельная 

работа 

З 
 

Базовый уровень: 

воспроизводство полученных 

знаний в ходе текущего кон-

троля; умение решать типо-

вые задачи, принимать про-

фессиональные и управленче-

ские решения по известным 

алгоритмам, правилам и мето-

дикам 

 

Повышенный уровень: 

практическое применение полу-

ченных знаний в процессе вы-

полнения лабораторных работ и 

курсовой работы; готовность 

решать практические задачи по-

вышенной сложности, нетипо-

вые задачи, принимать профес-

сиональные и управленческие 

решения в условиях неполной 

определенности, при недоста-

точном документальном, нор-

мативном и методическом обес-

печении 
 

 

**- Сокращения форм оценочных средств см. в приложении 2 к рабочей программе.
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Приложение 2 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине  

«Основы прочности сварных соединений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

ОС 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 
Устный опрос 

(зачет) 

Диалог преподавателя со студентом, цель 

которого – систематизация и уточнение 

имеющихся у студента знаний, проверка 

его индивидуальных возможностей усвое-

ния материала 

Вопросы по зачет 

2 
Реферат 

(Р) 

Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой краткое из-

ложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа опре-

деленной научной (учебно- исследователь-

ской) темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее 

Темы рефератов 
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Примеры тем для рефератов 

1. Влияние мягких и твердых прослоек на прочность конструкции при плоском напря-

женном состоянии. (ПК-7, ПК-14) 

2. Методики определения критического коэффициента интенсивности напряжения. 

(ПК-7, ПК-14) 

3. Коррозионная стойкость сварных соединений в агрессивных средах. (ПК-7, ПК-14) 

4. Оценка неоднородности свойств сварного соединения и её влияние на прочность. 

(ПК-7, ПК-14) 

5. Основные понятия и критерии механики разрушения. (ПК-7, ПК-14) 

6. Определение характеристик сопротивляемости металла разрушению в присутствии 

трещины. (ПК-7, ПК-14) 

7. Коррозия металлов и сварных соединений и конструкций. (ПК-7, ПК-14) 

 

Вопросы к экзамену  

1. Условные и истинные напряжения и деформации. Коэффициент поперечной де-

формации. (ПК-7, ПК-14) 

2.  Предельное состояние. Виды предельных состояний. (ПК-7, ПК-14) 

3.  Основные понятия теории упругости и пластичности. (ПК-7, ПК-14) 

4.  Работа мягкой прослойки в стыковых сварных соединениях. (ПК-7, ПК-14) 

5.  Работа твёрдой прослойки в стыковых сварных соединениях. (ПК-7, ПК-14) 

6.  Работа мягкой прослойки в тонкостенных сосудах под давлением. (ПК-7, ПК-14) 

7.  Работа твёрдой прослойки в тонкостенных сосудах под давлением. (ПК-7, ПК-

14) 

8.  Анизотропия. (ПК-7, ПК-14) 

9.  Прочность и пластичность угловых швов. (ПК-7, ПК-14) 

10.  Работа угловых швов в зависимости от направления приложения силы. (ПК-7, 

ПК-14) 

11.  Плоско-напряжённое состояние и "плоская деформация". (ПК-7, ПК-14) 

12.  Классификация показателей сопротивляемости разрушению. (ПК-7, ПК-14) 

13.  Методы оценки свойств металла на стадии появления трещины. (ПК-7, ПК-14) 

14.  Методы оценки свойств металла в момент начала движения трещины. (ПК-7, 

ПК-14) 

15.  Принципы определения К1с. (ПК-7, ПК-14) 

16.  Методы оценки свойств металла на стадии распространения трещины. (ПК-7, 

ПК-14) 

17.  Влияние низких температур на свойства сварных соединений. (ПК-7, ПК-14) 

18.  Критические температуры. (ПК-7, ПК-14) 

19.  Методы повышения хладостойкости сварных соединений. (ПК-7, ПК-14) 

20.  Прочность сварных соединений при высоких температурах. (ПК-7, ПК-14) 

21.  Работа мягкой прослойки при высоких температурах. (ПК-7, ПК-14) 

22.  Принцип расчёта сварных соединений при высоких температурах. (ПК-7, ПК-

14) 

23.  Коррозионные срезы, механизм коррозии сварных соединений. (ПК-7, ПК-14) 

24.  Общая коррозия и показатели коррозии. (ПК-7, ПК-14) 

25.  Разновидности местной коррозии и показатели коррозии. (ПК-7, ПК-14) 

26.  Коррозия под напряжением и показатели коррозии. (ПК-7, ПК-14) 

27.  Специальные методы повышения коррозионной стойкости. (ПК-7, ПК-14) 

28.  Общие методы повышения коррозионной стойкости. (ПК-7, ПК-14) 

29.  Рассеяние характеристик и действующих нагрузок. (ПК-7, ПК-14) 

30.  Понятие об интенсивности напряжения и интенсивности деформации. (ПК-7, 

ПК-14) 

31.  Вязкая, хрупкая и полухрупкое разрушения. (ПК-7, ПК-14) 
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32.  Неоднородность механических свойств сварных соединений. (ПК-7, ПК-14) 

33.  Критерий оценки напряженно-деформированного состояния при коцентрации 

напряжения. (ПК-7, ПК-14) 

34.  Влияние дефектов на механические свойства сварных соединений. (ПК-7, ПК-

14) 

35.  Классификация методов оценки работоспособности сварных соединений в кор-

розионных средах. (ПК-7, ПК-14) 

36.  Расчетная и конструкционная прочность, пути их сближения. (ПК-7, ПК-14) 

37.  Вероятностные методы оценки прочности. (ПК-7, ПК-14) 

38.  Причины появления курса 'Основы прочности сварных соединений сварных 

конструкций". (ПК-7, ПК-14) 

39.  Отличия действительной диаграммы нагружения металлов от условной. (ПК-7, 

ПК-14) 

40.  Методы определения механических свойств сварных соединений. (ПК-7, ПК-

14) 

41.  Отличия вязкого разрушения от хрупкого. (ПК-7, ПК-14) 

42.  Методика определения величины К1с. (ПК-7, ПК-14) 

43.  Характеристики концентраторов напряжения. (ПК-7, ПК-14) 

44.  Проблемы обеспечения прочности сварных конструкций с угловыми швами. 

(ПК-7, ПК-14) 

45.  Принципы расчета угловых швов с учетом направления нагрузки. (ПК-7, ПК-

14) 

46.  Влияние высоких температур на свойства сварных соединений. (ПК-7, ПК-14) 

47.  Защитные покрытия для предотвращения коррозии. (ПК-7, ПК-14) 

48.  Электрохимическая защита сварных конструкций от коррозии. (ПК-7, ПК-14) 

49.  Мягкие и твердые прослойки в сварных соединениях. (ПК-7, ПК-14) 

50.  Протекание пластических деформаций при сложном напряженном состоянии. 

(ПК-7, ПК-14) 

51.  Явление контактного упрочнения. (ПК-7, ПК-14) 

52.  Коррозионная стойкость аустенитных сталей типа XI8Н10. (ПК-7, ПК-14) 



Приложение 3. 

Структура и содержание дисциплины «Основы прочности сварных соединений» 

по направлениям подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 

(Образовательная программа «Оборудование и технология сварочного производства») 

Квалификация выпускника 

 бакалавр 

Форма обучения 

Заочная 

 

n/n 
Раздел 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

 с
ем

е
ст

р
а

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

и трудоемкость в часах 

Виды самостоятельной работы 

 студентов 

Формы 

аттеста-

ции 

Л П/C Лаб 
СР

С 

КС

Р 
К.Р. К.П. РГР Реферат К/p Э З 

1 Общие понятия 10     6         

2 
Прочность при одноосном и двухосном 

растяжении 
10     6         

3 

Влияние неоднородности свойств ме-

талла в сварных соединениях на проч-

ность 

10     6         

4 
Влияние концентраторов напряжений на 

прочность 
10     6         

5 

Совместное влияние неоднородности 

свойств металла и концентраторов 

напряжений на прочность 
10     6         

6 
Влияние коррозионной среды на проч-

ность сварных соединений 10     6         

7 
Использование законов статистики при 

определении характеристик прочности 10     6         
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8 

Методы расчета конструкций на проч-

ность по предельному состоянию разру-

шения 
10     10         

 Итого:   10 10  52       +  
 
 

 

 

    

 

 


