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1. Цели освоения дисциплины: 

Целью  освоения дисциплины «Специальные главы прочности сварочных соединений» 

является: 

- усвоение студентами общих представлений о работоспособности сварных конструкций 

в различных условиях эксплуатации,  

- усвоение студентами основных критериев механики разрушения и методов определе-

ния, методов расчета сварных конструкций по предельному состоянию разрушения. 

- формирование у студентов представлений, определяющих прочность и работоспособ-

ность сварных конструкций в сложных условиях эксплуатации; 

- освоение основных методов расчета конструкций на прочность в особых условиях экс-

плуатации. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Специальные главы прочности сварочных соединений» является  частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 15.04.01 «Маши-

ностроение». Дисциплина реализуется на факультете машиностроения, кафедрой «ОиТСП». 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных  компетенций выпускника, 

сформулированных в ФГОС.  

В обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»: 

- компьютерные технологии и моделирование в машиностроении; 

- методы, алгоритмы и средства исследования для решения изобретательских задач; 

В части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»: 

- конструирование и расчет сварочных приспособлений 

- роботизированные технологические комплексы в сварочном производстве 

В элективных дисциплинах Блока 1 «Дисциплины (модули)»: 

- металлургические процессы при сварке и пайке. 

- технологические особенности контактной сварки 

- сварка композиционных материалов 

- прогрессивные методы реновации и упрочнения деталей сваркой, наплавкой и род-

ственными процессами 

- особенности получения сварных конструкций из однородных и разнородных материа-

лов с учетом областей их применения 

Материалы данной дисциплины используются при выполнений курсовой работы и ВКР. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины  

Согласно ФГОС по направлению «Машиностроение», применительно к дисциплине 

«Специальные главы прочности сварочных соединений» выпускник должен обладать профес-

сиональными компетенциями:   

 

Код компетенции 

В результате освоения об-

разовательной программы 

обучающийся должен об-

ладать 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 

Способность к организации, 

подготовке и контролю сва-

рочного производства. 

знать: 
- технические требования, 

предъявляемые к применяе-

мым при сварке материалам, 

нормы их расхода 

- технические характеристи-

ки, конструктивные особен-

ности и режимы сварочного 
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оборудования, правила его 

эксплуатации 

- методы организации пла-

ново-предупредительного 

ремонта сварочного обору-

дования 

- методы проведения иссле-

дований и разработок в об-

ласти совершенствования 

технологии и организации 

сварочных работ 

- про передовой отечествен-

ный и зарубежный опыт в 

области технологии и орга-

низации сварочных работ 

уметь: 
- проводить патентные ис-

следования в области сва-

рочного производства 

- разрабатывать планы про-

ведения экспериментальных 

и исследовательских работ 

по сварочному производству 

- обрабатывать и анализиро-

вать результаты экспери-

ментальных и исследова-

тельских работ по свароч-

ному производству 

- разрабатывать планы по 

технической и технологиче-

ской подготовке сварочного 

производства 

владеть: 
- навыками проведения ана-

лиза технологичности свар-

ных конструкций (изделий, 

продукции) 

- навыками планирования 

деятельности подразделений 

и работников организации, 

осуществляющих разработ-

ку и внедрение технологи-

ческих процессов сварки и 

средств технологического 

оснащения сварочных работ, 

техническую и технологиче-

скую подготовку производ-

ства сварочных работ 

- навыками организации 

разработки и внедрения в 

производство прогрессив-
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ных методов сварки, новых 

сварочных материалов и 

оборудования, обеспечива-

ющих сокращение затрат 

труда, соблюдение требова-

ний охраны труда и окру-

жающей среды, экономию 

материальных и энергетиче-

ских ресурсов 

ПК-2 

Способность к руководству 

деятельности сварочного 

производства и обеспечени-

ем ее контроля 

знать: 
- о организации и подготов-

ке сварочного производ-

ства" настоящего професси-

онального стандарта 

- о аттестации (сертифика-

ции) технологических про-

цессов сварки, сварочных 

материалов и оборудования 

- исполнительную и приемо-

сдаточную документацию 

на выполненные сварочные 

работы и производство (из-

готовление, монтаж, ремонт, 

реконструкцию) сварных 

конструкций (изделий, про-

дукции) 

уметь: 
- анализировать направле-

ния развития отечественной 

и зарубежной сварочной 

науки и техники 

- разрабатывать тематиче-

ские планы научно-

исследовательских и экспе-

риментальных работ по сва-

рочному производству 

- - оформлять исполнитель-

ную и приемо-сдаточную 

документацию на выпол-

ненные сварочные работы и 

производство (изготовление, 

монтаж, ремонт, рекон-

струкцию) сварных кон-

струкций (изделий, продук-

ции). 
владеть: 
- навыками контроля за вы-

полнением плана разработки 

и внедрения технологиче-

ских процессов сварки и 

средств технологического 
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оснащения сварочных работ, 

технической и технологиче-

ской подготовки производ-

ства сварочных работ 

- навыками контроля за 

обеспечением производства 

необходимой нормативной, 

технической и производ-

ственно-технологической 

документацией 

 

Студент должен применять полученные знания в практической деятельности. 

Студент должен уметь решать следующие задачи – оценить целесообразность примене-

ния полученных знаний для применения при изготовлении конкретного изделия. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов). 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия – 18 ч., семинары и 

практические занятия – 18 ч., самостоятельная  работа студента - 108 ч. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.   

Содержание разделов дисциплины (лекционные  занятия – 18 ч.) 

Введение  

1. Предельные состояния, механические характеристики и факторы, влияющие на проч-

ность, сварных соединений.  

1.1. Виды сварных соединений  

1.2. Предельные состояния сварных соединений 

1.3. Критерии напряженно-деформированного состояния и механические характеристики 

(общие положения)  

1.4.  Факторы, влияющие на прочность, и соответствующие им коэффициента запаса 

2. Прочность при одноосном растяжении  

2.1. Свойства металлов, выявляемые при одноосном растяжении 

2.2. Свойства металлов при низких и высоких температурах 

2.3. Методы определения одноосных напряжений 

2.4. Статические и ударные испытания на одноосный изгиб 

3. Влияния схемы напряженного состояния на прочность и пластичность  

3.1. Некоторые понятия из теории пластичности  

3.2. Двухосное растяжение 

3.3. Влияние анизотропии на пластическую деформацию и прочность при двухосном 

растяжении 

3.4. Испытания на статический и малоцикловой двухосный изгиб 

4. Влияние неоднородности свойств металла в сварных соединениях на прочность  

4.1.  Твердые и мягкие прослойки в сварных соединениях  

4.2. Работа продольного и кольцевого шва в цилиндрическом сосуде давления 

4.3. Прочность стыковых сварных соединений 

4.4. Влияние мягкой прослойки при высоких температурах 

5. Влияние концентраторов напряжений на прочность  

5.1. Механизм влияния концентраторов на распределение напряжений и деформаций 

5.1. Механизм влияния концентраторов на распределение напряжений и деформаций 

5.2. Концентрация напряжений и пластической деформации металла при разрушении. 

5.3. Основные характеристики, используемые для оценки свойств металла при разруше-

нии. Общие положения. 
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5.4. Методы оценки свойств металла и элементов конструкций на стадии образования 

трещины 

5.5. Методы оценки свойств металла на стадии начала движения трещины. Оценка чув-

ствительности металла к наличию трещины 

5.6. Методы оценки свойств металла на стадии распространения трещины 

6. Современное влияние неоднородности свойств металла и концентраторов напряжений 

на прочность  

6.1. Стадии образования трещин 

6.2. Стадия распространения трещины 

7. Семинары и практические занятия – 16 ч. 

7.1. Расчет на статическую прочность без учета концентрации напряжений  

Расчет стыковых сварных соединений 

Расчет сварных соединений с угловыми швами  

Расчет сварных соединений о точечными швами 

7.2. Расчет сварных соединений на прочность с учетом концентрации напряжений  

Общие положения  

Расчет на выносливость по номинальным напряжениям  

Расчет на выносливость с использованием локальных напряжений  

Расчет на сопротивление нестабильному разрушению  

7.3. Расчет сварных соединений на прочность при наличии несплошностей  

Назначение контрольных расчетов  

Расчет по условию полной неразрушимости за период эксплуатации  

Расчет по условию относительной неразрушимости 

7.4. Расчет и проектирование листовых конструкций 

5. Образовательные технологии.  

Методика преподавания дисциплины «Специальные главы прочности сварочных соеди-

нений» и реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала преду-

сматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 

индивидуальных, аудиторных и внеаудиторных занятий:  

 − чтение лекций сопровождается раздаточным материалом и показом слайдов с помо-

щью компьютерной и проекторной техники и иллюстрируется наглядными пособиями; 

 –  обсуждение и защита докладов по дисциплине; 

- защита и индивидуальное обсуждение выполняемых этапов лабораторных работ; 

- проведение контрольных работ; 

- использование интерактивных форм текущего контроля в форме аудиторного и внеа-

удиторного интернет – тестирования. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоя-

тельной работы студентов. 

Контроль успеваемости и качества подготовки проводится в соответствии с требования-

ми "Положения об организации образовательного процесса в московском политехническом 

университете". 

Для контроля успеваемости и качества освоения дисциплины настоящей программой 

предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль текущей успеваемости (текущий контроль); 

- промежуточная аттестация. 

6.1.1. Формы проведения контроля. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы:  

- конспект лекций по данной дисциплине, темы конспекта прописаны в данной рабочей 

программе, см. содержание структуры дисциплин.  
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6.1.2. Содержание текущего контроля. 

Конспект лекций по данной дисциплине, темы конспекта прописаны в данной рабочей 

программе, см. содержание структуры дисциплин. 

6.2. Промежуточная аттестация. Организация и порядок проведения. 

6.2.1. Форма проведения промежуточной аттестации зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные утвержденным расписа-

нием зачётно-экзаменационной сессии. 

До даты проведения промежуточной аттестации студент должен выполнить все работы, 

предусмотренные настоящей рабочей программой дисциплины.  

Перечень обязательных работ и форма отчетности по ним представлены в таблице: 

 
Вид работы* Форма отчетности и текущего контроля 

Конспект лекций  Конспект лекций, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины с отметкой преподавателя «зачтено», если вы-

полнены и оформлены все работы. 

*Если не выполнен один или более видов учебной работы, указанных в таблице, преподаватель 

имеет право выставить неудовлетворительную оценку по итогам промежуточной аттестации. 
 

6.2.2. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Шкала оценивания Описание 

Отлично 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приоб-

ретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситу-

ациях повышенной сложности.  

Хорошо 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приоб-

ретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситу-

ациях обычной сложности. При этом могут быть допущены не-

значительные ошибки, неточности, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандарт-

ные ситуации.  

Удовлетворительно 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям, допуска-

ются значительные ошибки, проявляется недостаточность знаний, 

по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные за-

труднения при оперировании знаниями при их переносе на новые 

ситуации. 

Не удовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины. Студент демонстрирует 

неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 



9 
 

таблицах показателям, допускаются значительные ошибки, прояв-

ляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, 

студент испытывает значительные затруднения при оперировании 

знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 

6.2.3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – экзамен может проводиться: 

- по билетам в устной форме  

- с применением средств электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий – тесты  

Регламент проведения аттестации: 

- время для  подготовки ответа на вопросы по билетам (не более 40 мин.); 

- время на выполнение задания. Тест проходиться в течении 30 минут, 20 вопросов; 

- время на ответ по билету – не более 10 минут. 

Содержание экзаменационного задания:  

Количество вопросов в билете 2. Экзаменационные билеты хранятся на кафедре и в ма-

териалах РПД не размещаются. Но обязательно в помощь студентам для подготовки к аттеста-

ции в РПД размещается перечень вопросов, выносимых преподавателем на аттестацию по дис-

циплине, из которых формируются экзаменационные билеты. 

Для проведения текущего контроля успеваемости по отдельным разделам (темам) дис-

циплины могут применяться тестовые задания или контрольные задания с ответами «верно – 

неверно» или соответствия на ввод численного значения. 

Раздел дисциплины (тема) зачитывается студенту как освоенная «зачтено», если количе-

ство правильных ответов 60% и более. Если правильных ответов меньше 60% ставится «неза-

чтено» и назначается повторное тестирование.  

Итоговая аттестация Экзамен может проходить в формате Теста. 

Студент набравший от 81 балла и выше - оценка - отлично. 

Студент набравший от 71 до 80 - оценка - хорошо. 

Студент набравший  от 60 до 70 - оценка - удовлетворительно 

Студент набравший до  60 баллов - оценка - неудовлетворительно 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания степени освоения компетенций, 

формируемых в результате освоения дисциплины (модуля), описание шкал оценивания 

В процессе освоения образовательной программы компетенции,  их отдельные компо-

ненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. Данная рабочая 

программа направлена на формирование следующих компетенций указанных ниже. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

 

Код компе-

тенции 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен обладать 

ПК-1 
Способностью к организации, подготовке и контролю сварочного 

производства 

ПК-2 
Способность к руководству деятельности сварочного производства и 

обеспечением ее контроля. 
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В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их 

отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного про-

цесса. 

6.3.2. Показатели и критерии оценивания степени освоения компетенций, формиру-

емых по итогам освоения дисциплины, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания степени освоения компетенций сформированных в результате 

обучения по дисциплине представлены в таблице: 
 

ПК-1 - Способность к организации, подготовке и контролю сварочного производства 

знать: 
- технические требо-

вания, предъявляемые 

к применяемым при 

сварке материалам, 

нормы их расхода 

- технические характе-

ристики, конструктив-

ные особенности и 

режимы сварочного 

оборудования, правила 

его эксплуатации 

- методы организации 

планово-

предупредительного 

ремонта сварочного 

оборудования 

- методы проведения 

исследований и разра-

боток в области со-

вершенствования тех-

нологии и организации 

сварочных работ 

- про передовой отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт в области 

технологии и органи-

зации сварочных работ 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

отсутствие или не-

достаточное соот-

ветствие следую-

щих знаний: - тех-

нические требова-

ния, предъявляемые 

к применяемым при 

сварке материалам, 

нормы их расхода 

- технические ха-

рактеристики, кон-

структивные осо-

бенности и режимы 

сварочного обору-

дования, правила 

его эксплуатации 

- методы организа-

ции планово-

предупредительного 

ремонта сварочного 

оборудования 

- методы проведе-

ния исследований и 

разработок в обла-

сти совершенство-

вания технологии и 

организации сва-

рочных работ 

- про передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области технологии 

и организации сва-

рочных работ 

Обучающийся демон-

стрирует неполное соот-

ветствие знаний: 

- технические требова-

ния, предъявляемые к 

применяемым при свар-

ке материалам, нормы 

их расхода 

- технические характе-

ристики, конструктив-

ные особенности и ре-

жимы сварочного обо-

рудования, правила его 

эксплуатации 

- методы организации 

планово-

предупредительного 

ремонта сварочного 

оборудования 

- методы проведения 

исследований и разрабо-

ток в области совершен-

ствования технологии и 

организации сварочных 

работ 

- про передовой отече-

ственный и зарубежный 

опыт в области техноло-

гии и организации сва-

рочных работ 

Допускаются значи-

тельные ошибки. 

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие знаний: 

- технические тре-

бования, предъяв-

ляемые к применя-

емым при сварке 

материалам, нормы 

их расхода 

- технические ха-

рактеристики, кон-

структивные осо-

бенности и режи-

мы сварочного 

оборудования, пра-

вила его эксплуа-

тации 

- методы организа-

ции планово-

предупредительно-

го ремонта свароч-

ного оборудования 

- методы проведе-

ния исследований 

и разработок в об-

ласти совершен-

ствования техноло-

гии и организации 

сварочных работ 

- про передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области техноло-

гии и организации 

сварочных работ 

Допускаются не-

значительные 

ошибки, неточно-

сти, затруднения 

при составлении 

ответах на задан-

ные вопросы 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие зна-

ний:  

- технические тре-

бования, предъявля-

емые к применяе-

мым при сварке 

материалам, нормы 

их расхода 

- технические ха-

рактеристики, кон-

структивные осо-

бенности и режимы 

сварочного обору-

дования, правила 

его эксплуатации 

- методы организа-

ции планово-

предупредительного 

ремонта сварочного 

оборудования 

- методы проведе-

ния исследований и 

разработок в обла-

сти совершенство-

вания технологии и 

организации сва-

рочных работ 

- про передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области технологии 

и организации сва-

рочных работ. 

Свободно оперирует 

приобретенными 

знаниями. 

уметь:  
- проводить патентные 

исследования в обла-

сти сварочного произ-

Обучающийся не 

умеет или в недо-

статочной степени 

умеет  

Обучающийся демон-

стрирует неполное соот-

ветствие следующих 

умений: 

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие сле-

дующих умений: 
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водства 

- разрабатывать планы 

проведения экспери-

ментальных и иссле-

довательских работ по 

сварочному производ-

ству 

- обрабатывать и ана-

лизировать результаты 

экспериментальных и 

исследовательских 

работ по сварочному 

производству 

- разрабатывать планы 

по технической и тех-

нологической подго-

товке сварочного про-

изводства 

 

  

- проводить патент-

ные исследования в 

области сварочного 

производства 

- разрабатывать 

планы проведения 

экспериментальных 

и исследователь-

ских работ по сва-

рочному производ-

ству 

- обрабатывать и 

анализировать ре-

зультаты экспери-

ментальных и ис-

следовательских 

работ по сварочно-

му производству 

- разрабатывать 

планы по техниче-

ской и технологиче-

ской подготовке 

сварочного произ-

водства 

 

- проводить патентные 

исследования в области 

сварочного производ-

ства 

- разрабатывать планы 

проведения эксперимен-

тальных и исследова-

тельских работ по сва-

рочному производству 

- обрабатывать и анали-

зировать результаты 

экспериментальных и 

исследовательских ра-

бот по сварочному про-

изводству 

- разрабатывать планы 

по технической и техно-

логической подготовке 

сварочного производ-

ства 

Допускаются значи-

тельные ошибки, прояв-

ляется недостаточность 

умений, по ряду показа-

телей, обучающийся 

испытывает значитель-

ные затруднения при 

оперировании умениями 

при их переносе на но-

вые ситуации. 

умений: 

- проводить па-

тентные исследо-

вания в области 

сварочного произ-

водства 

- разрабатывать 

планы проведения 

эксперименталь-

ных и исследова-

тельских работ по 

сварочному произ-

водству 

- обрабатывать и 

анализировать ре-

зультаты экспери-

ментальных и ис-

следовательских 

работ по свароч-

ному производству 

- разрабатывать 

планы по техниче-

ской и технологи-

ческой подготовке 

сварочного произ-

водства 

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, неточно-

сти, затруднения 

при аналитических 

операциях. 

- проводить патент-

ные исследования в 

области сварочного 

производства 

- разрабатывать 

планы проведения 

экспериментальных 

и исследователь-

ских работ по сва-

рочному производ-

ству 

- обрабатывать и 

анализировать ре-

зультаты экспери-

ментальных и ис-

следовательских 

работ по сварочно-

му производству 

- разрабатывать 

планы по техниче-

ской и технологиче-

ской подготовке 

сварочного произ-

водства 

Свободно оперирует 

приобретенными 

умениями, приме-

няет их в ситуациях 

повышенной слож-

ности. 

владеть: 

- навыками проведе-

ния анализа техноло-

гичности сварных кон-

струкций (изделий, 

продукции) 

- навыками планиро-

вания деятельности 

подразделений и ра-

ботников организации, 

осуществляющих раз-

работку и внедрение 

технологических про-

цессов сварки и 

средств технологиче-

ского оснащения сва-

рочных работ, техни-

ческую и технологиче-

скую подготовку про-

изводства сварочных 

работ 

- навыками организа-

ции разработки и 

внедрения в производ-

ство прогрессивных 

методов сварки, новых 

Обучающийся не 

владеет или  в недо-

статочной степени 

владеет - навыками 

проведения анализа 

технологичности 

сварных конструк-

ций (изделий, про-

дукции) 

- навыками плани-

рования деятельно-

сти подразделений и 

работников органи-

зации, осуществля-

ющих разработку и 

внедрение техноло-

гических процессов 

сварки и средств 

технологического 

оснащения свароч-

ных работ, техниче-

скую и технологи-

ческую подготовку 

производства сва-

рочных работ 

- навыками органи-

Обучающийся демон-

стрирует неполное вла-

дение - навыками про-

ведения анализа техно-

логичности сварных 

конструкций (изделий, 

продукции) 

- навыками планирова-

ния деятельности под-

разделений и работни-

ков организации, осу-

ществляющих разработ-

ку и внедрение техноло-

гических процессов 

сварки и средств техно-

логического оснащения 

сварочных работ, тех-

ническую и технологи-

ческую подготовку про-

изводства сварочных 

работ 

- навыками организации 

разработки и внедрения 

в производство прогрес-

сивных методов сварки, 

новых сварочных мате-

Обучающийся  

частично владеет 

- навыками прове-

дения анализа тех-

нологичности 

сварных конструк-

ций (изделий, про-

дукции) 

- навыками плани-

рования деятельно-

сти подразделений 

и работников орга-

низации, осу-

ществляющих раз-

работку и внедре-

ние технологиче-

ских процессов 

сварки и средств 

технологического 

оснащения свароч-

ных работ, техни-

ческую и техноло-

гическую подго-

товку производства 

сварочных работ 

- навыками органи-

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет  

- навыками прове-

дения анализа тех-

нологичности свар-

ных конструкций 

(изделий, продук-

ции) 

- навыками плани-

рования деятельно-

сти подразделений и 

работников органи-

зации, осуществля-

ющих разработку и 

внедрение техноло-

гических процессов 

сварки и средств 

технологического 

оснащения свароч-

ных работ, техниче-

скую и технологи-

ческую подготовку 

производства сва-

рочных работ 

- навыками органи-
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сварочных материалов 

и оборудования, обес-

печивающих сокраще-

ние затрат труда, со-

блюдение требований 

охраны труда и окру-

жающей среды, эко-

номию материальных 

и энергетических ре-

сурсов 

зации разработки и 

внедрения в произ-

водство прогрес-

сивных методов 

сварки, новых сва-

рочных материалов 

и оборудования, 

обеспечивающих 

сокращение затрат 

труда, соблюдение 

требований охраны 

труда и окружаю-

щей среды, эконо-

мию материальных 

и энергетических 

ресурсов 

риалов и оборудования, 

обеспечивающих со-

кращение затрат труда, 

соблюдение требований 

охраны труда и окру-

жающей среды, эконо-

мию материальных и 

энергетических ресур-

сов 

 

зации разработки и 

внедрения в произ-

водство прогрес-

сивных методов 

сварки, новых сва-

рочных материалов 

и оборудования, 

обеспечивающих 

сокращение затрат 

труда, соблюдение 

требований охраны 

труда и окружаю-

щей среды, эконо-

мию материальных 

и энергетических 

ресурсов 

Допускаются не-

значительные 

ошибки, неточно-

сти, затруднения 

при аналитических 

операциях, перено-

се умений на но-

вые, нестандарт-

ные ситуации. 

зации разработки и 

внедрения в произ-

водство прогрес-

сивных методов 

сварки, новых сва-

рочных материалов 

и оборудования, 

обеспечивающих 

сокращение затрат 

труда, соблюдение 

требований охраны 

труда и окружаю-

щей среды, эконо-

мию материальных 

и энергетических 

ресурсов 

Свободно применя-

ет полученные 

навыки в ситуациях 

повышенной слож-

ности. 

 

ПК-2 - Способность к руководству деятельности сварочного производства и обеспечением ее контроля 

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 

- о организации и под-

готовке сварочного 

производства" насто-

ящего профессиональ-

ного стандарта 

- о аттестации (серти-

фикации) технологи-

ческих процессов 

сварки, сварочных 

материалов и оборудо-

вания 

- исполнительную и 

приемо-сдаточную 

документацию на вы-

полненные сварочные 

работы и производство 

(изготовление, мон-

таж, ремонт, рекон-

струкцию) сварных 

конструкций (изделий, 

продукции) 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

отсутствие или не-

достаточное соот-

ветствие следую-

щих знаний:  

- о организации и 

подготовке свароч-

ного производства" 

настоящего профес-

сионального стан-

дарта 

- о аттестации (сер-

тификации) техно-

логических процес-

сов сварки, свароч-

ных материалов и 

оборудования 

- исполнительную и 

приемо-сдаточную 

документацию на 

выполненные сва-

рочные работы и 

производство (изго-

товление, монтаж, 

ремонт, рекон-

струкцию) сварных 

Обучающийся демон-

стрирует неполное 

соответствие следу-

ющих знаний:  

- о организации и 

подготовке сварочно-

го производства" 

настоящего профес-

сионального стандар-

та 

- о аттестации (сер-

тификации) техноло-

гических процессов 

сварки, сварочных 

материалов и обору-

дования 

- исполнительную и 

приемо-сдаточную 

документацию на 

выполненные свароч-

ные работы и произ-

водство (изготовле-

ние, монтаж, ремонт, 

реконструкцию) 

сварных конструкций 

(изделий, продукции) 

 

Обучающийся де-

монстрирует частич-

ное соответствие 

знаний: 

- о организации и 

подготовке сварочно-

го производства" 

настоящего профес-

сионального стандар-

та 

- о аттестации (сер-

тификации) техноло-

гических процессов 

сварки, сварочных 

материалов и обору-

дования 

- исполнительную и 

приемо-сдаточную 

документацию на 

выполненные свароч-

ные работы и произ-

водство (изготовле-

ние, монтаж, ремонт, 

реконструкцию) 

сварных конструкций 

(изделий, продукции 

Допускаются незна-

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие зна-

ний:  

- о организации и 

подготовке свароч-

ного производства" 

настоящего профес-

сионального стан-

дарта 

- о аттестации (сер-

тификации) техно-

логических процес-

сов сварки, свароч-

ных материалов и 

оборудования 

- исполнительную и 

приемо-сдаточную 

документацию на 

выполненные сва-

рочные работы и 

производство (изго-

товление, монтаж, 

ремонт, рекон-

струкцию) сварных 

конструкций (изде-

лий, продукции 
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конструкций (изде-

лий, продукции) 

Допускаются значи-

тельные ошибки, 

проявляется недоста-

точность знаний, по 

ряду показателей, 

обучающийся испы-

тывает значительные 

затруднения при опе-

рировании знаниями 

при их переносе на 

новые ситуации. 

чительные ошибки, 

неточности, затруд-

нения при составле-

нии ответов на задан-

ные вопросы 

Свободно оперирует 

приобретенными 

знаниями. 

уметь: 
- анализировать 

направления развития 

отечественной и зару-

бежной сварочной 

науки и техники 

- разрабатывать тема-

тические планы науч-

но-исследовательских 

и экспериментальных 

работ по сварочному 

производству 

- оформлять исполни-

тельную и приемо-

сдаточную документа-

цию на выполненные 

сварочные работы и 

производство (изго-

товление, монтаж, ре-

монт, реконструкцию) 

сварных конструкций 

(изделий, продукции). 

Обучающийся не 

умеет или в недо-

статочной степени 

умеет  

- анализировать 

направления разви-

тия отечественной и 

зарубежной свароч-

ной науки и техники 

- разрабатывать те-

матические планы 

научно-

исследовательских 

и эксперименталь-

ных работ по сва-

рочному производ-

ству 

- оформлять испол-

нительную и прие-

мо-сдаточную до-

кументацию на вы-

полненные свароч-

ные работы и про-

изводство (изготов-

ление, монтаж, ре-

монт, реконструк-

цию) сварных кон-

струкций (изделий, 

продукции). 

Обучающийся демон-

стрирует неполное 

соответствие следу-

ющих умений: 

- анализировать 

направления развития 

отечественной и за-

рубежной сварочной 

науки и техники 

- разрабатывать тема-

тические планы науч-

но-исследовательских 

и экспериментальных 

работ по сварочному 

производству 

- оформлять исполни-

тельную и приемо-

сдаточную докумен-

тацию на выполнен-

ные сварочные рабо-

ты и производство 

(изготовление, мон-

таж, ремонт, рекон-

струкцию) сварных 

конструкций (изде-

лий, продукции). 

Допускаются значи-

тельные ошибки, 

проявляется недоста-

точность умений, по 

ряду показателей, 

обучающийся испы-

тывает значительные 

затруднения при опе-

рировании умениями 

при их переносе на 

новые ситуации. 

Обучающийся демон-

стрирует частичное 

соответствие следу-

ющих умений: 

- анализировать 

направления развития 

отечественной и за-

рубежной сварочной 

науки и техники 

- разрабатывать тема-

тические планы науч-

но-исследовательских 

и экспериментальных 

работ по сварочному 

производству 

- оформлять исполни-

тельную и приемо-

сдаточную докумен-

тацию на выполнен-

ные сварочные рабо-

ты и производство 

(изготовление, мон-

таж, ремонт, рекон-

струкцию) сварных 

конструкций (изде-

лий, продукции). 

Умения освоены, но 

допускаются незна-

чительные ошибки, 

неточности, затруд-

нения при аналитиче-

ских операциях. 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие сле-

дующих умений: 

- анализировать 

направления разви-

тия отечественной и 

зарубежной свароч-

ной науки и техники 

- разрабатывать те-

матические планы 

научно-

исследовательских 

и эксперименталь-

ных работ по сва-

рочному производ-

ству 

- оформлять испол-

нительную и прие-

мо-сдаточную до-

кументацию на вы-

полненные свароч-

ные работы и про-

изводство (изготов-

ление, монтаж, ре-

монт, реконструк-

цию) сварных кон-

струкций (изделий, 

продукции). 

Свободно оперирует 

приобретенными 

умениями, приме-

няет их в ситуациях 

повышенной слож-

ности. 

владеть: 
- навыками контроля 

за выполнением плана 

разработки и внедре-

ния технологических 

процессов сварки и 

средств технологиче-

ского оснащения сва-

рочных работ, техни-

ческой и технологиче-

Обучающийся не 

владеет или  в недо-

статочной степени 

владеет  

- навыками кон-

троля за выполне-

нием плана разра-

ботки и внедрения 

технологических 

процессов сварки и 

Обучающийся демон-

стрирует неполное 

владение  

- навыками контроля 

за выполнением пла-

на разработки и внед-

рения технологиче-

ских процессов свар-

ки и средств техноло-

гического оснащения 

Обучающийся  

частично владеет 

- навыками контроля 

за выполнением пла-

на разработки и внед-

рения технологиче-

ских процессов свар-

ки и средств техноло-

гического оснащения 

сварочных работ, 

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет  

- навыками кон-

троля за выполне-

нием плана разра-

ботки и внедрения 

технологических 

процессов сварки и 

средств технологи-
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ской подготовки про-

изводства сварочных 

работ 

- навыками контроля 

за обеспечением про-

изводства необходи-

мой нормативной, 

технической и произ-

водственно-

технологической до-

кументацией. 

средств технологи-

ческого оснащения 

сварочных работ, 

технической и тех-

нологической под-

готовки производ-

ства сварочных ра-

бот 

- навыками кон-

троля за обеспече-

нием производства 

необходимой нор-

мативной, техниче-

ской и производ-

ственно-

технологической 

документацией. 

сварочных работ, 

технической и техно-

логической подготов-

ки производства сва-

рочных работ 

- навыками контроля 

за обеспечением про-

изводства необходи-

мой нормативной, 

технической и произ-

водственно-

технологической до-

кументацией. 

технической и техно-

логической подготов-

ки производства сва-

рочных работ 

- навыками контроля 

за обеспечением про-

изводства необходи-

мой нормативной, 

технической и произ-

водственно-

технологической до-

кументацией. 

Допускаются незна-

чительные ошибки, 

неточности, затруд-

нения при аналитиче-

ских операциях, пе-

реносе умений на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

ческого оснащения 

сварочных работ, 

технической и тех-

нологической под-

готовки производ-

ства сварочных ра-

бот 

- навыками кон-

троля за обеспече-

нием производства 

необходимой нор-

мативной, техниче-

ской и производ-

ственно-

технологической 

документацией. 

Свободно применя-

ет полученные 

навыки в ситуациях 

повышенной слож-

ности. 

 

Примеры тем для самостоятельной работы: 

1. Оценка неоднородности свойств сварного соединения и её влияние на прочность. 

(ПК-1, ПК-2) 

2. Основные понятия и критерии механики разрушения. (ПК-1, ПК-2) 

3. Определение характеристик сопротивляемости металла разрушению в присутствии 

трещины. (ПК-1, ПК-2) 

4. Коррозия металлов и сварных соединений и конструкций. (ПК-1, ПК-2) 

 

Примеры тем для рефератов 

•  Влияние мягких и твердых прослоек на прочность конструкции при плоском напря-

женном состоянии. (ПК-1, ПК-2) 

•  Методики определения критического коэффициента интенсивности напряжения. 

(ПК-1, ПК-2) 

•  Коррозионная стойкость сварных соединений в агрессивных средах. (ПК-1, ПК-2) 

Вопросы к зачету 

1. Условные и истинные напряжения и деформации. Коэффициент поперечной дефор-

мации. (ПК-1, ПК-2) 

2.  Предельное состояние. Виды предельных состояний. (ПК-1, ПК-2) 

3.  Основные понятия теории упругости и пластичности. (ПК-1, ПК-2) 

4.  Работа мягкой прослойки в стыковых сварных соединениях. (ПК-1, ПК-2) 

5.  Работа твёрдой прослойки в стыковых сварных соединениях. (ПК-1, ПК-2) 

6.  Работа мягкой прослойки в тонкостенных сосудах под давлением. (ПК-1, ПК-2) 

7.  Работа твёрдой прослойки в тонкостенных сосудах под давлением. (ПК-1, ПК-2) 

8.  Анизотропия. (ПК-1, ПК-2) 

9.  Прочность и пластичность угловых швов. (ПК-1, ПК-2) 

10.  Работа угловых швов в зависимости от направления приложения силы. (ПК-1, ПК-2) 

11.  Плоско-напряжённое состояние и "плоская деформация". (ПК-1, ПК-2) 

12.  Классификация показателей сопротивляемости разрушению. (ПК-1, ПК-2) 

13.  Методы оценки свойств металла на стадии появления трещины. (ПК-1, ПК-2) 

14.  Методы оценки свойств металла в момент начала движения трещины. (ПК-1, ПК-2) 

15.  Принципы определения К1с. (ПК-1, ПК-2) 

16.  Методы оценки свойств металла на стадии распространения трещины. (ПК-1, ПК-2) 
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17.  Влияние низких температур на свойства сварных соединений. (ПК-1, ПК-2) 

18.  Критические температуры. (ПК-1, ПК-2) 

19.  Методы повышения хладостойкости сварных соединений. (ПК-1, ПК-2) 

20.  Прочность сварных соединений при высоких температурах. (ПК-1, ПК-2) 

21.  Работа мягкой прослойки при высоких температурах. (ПК-1, ПК-2) 

22.  Принцип расчёта сварных соединений при высоких температурах. (ПК-1, ПК-2) 

23.  Коррозионные срезы, механизм коррозии сварных соединений. (ПК-1, ПК-2) 

24.  Общая коррозия и показатели коррозии. (ПК-1, ПК-2) 

25.  Разновидности местной коррозии и показатели коррозии. (ПК-1, ПК-2) 

26.  Коррозия под напряжением и показатели коррозии. (ПК-1, ПК-2) 

27.  Специальные методы повышения коррозионной стойкости. (ПК-1, ПК-2) 

28.  Общие методы повышения коррозионной стойкости. (ПК-1, ПК-2) 

29.  Рассеяние характеристик и действующих нагрузок. (ПК-1, ПК-2) 

30.  Понятие об интенсивности напряжения и интенсивности деформации. (ПК-1, ПК-2) 

31.  Вязкая, хрупкая и полухрупкое разрушения. (ПК-1, ПК-2) 

32.  Неоднородность механических свойств сварных соединений. (ПК-1, ПК-2) 

33.  Критерий оценки напряженно-деформированного состояния при коцентрации 

напряжения. (ПК-1, ПК-2) 

34.  Влияние дефектов на механические свойства сварных соединений. (ПК-1, ПК-2) 

35.  Классификация методов оценки работоспособности сварных соединений в коррози-

онных средах. (ПК-1, ПК-2) 

36.  Расчетная и конструкционная прочность, пути их сближения. (ПК-1, ПК-2) 

37.  Вероятностные методы оценки прочности. (ПК-1, ПК-2) 

38.  Причины появления курса 'Специальные главы прочности сварных конструкций". 

(ПК-1, ПК-2) 

39.  Отличия действительной диаграммы нагружения металлов от условной. (ПК-1, ПК-

2) 

40.  Методы определения механических свойств сварных соединений. (ПК-1, ПК-2) 

41.  Отличия вязкого разрушения от хрупкого. (ПК-1, ПК-2) 

42.  Методика определения величины К1с. (ПК-1, ПК-2) 

43.  Характеристики концентраторов напряжения. (ПК-1, ПК-2) 

44.  Проблемы обеспечения прочности сварных конструкций с угловыми швами. (ПК-1, 

ПК-2) 

45.  Принципы расчета угловых швов с учетом направления нагрузки. (ПК-1, ПК-2) 

46.  Влияние высоких температур на свойства сварных соединений. (ПК-1, ПК-2) 

47.  Защитные покрытия для предотвращения коррозии. (ПК-1, ПК-2) 

48.  Электрохимическая защита сварных конструкций от коррозии. (ПК-1, ПК-2) 

49.  Мягкие и твердые прослойки в сварных соединениях. (ПК-1, ПК-2) 

50.  Протекание пластических деформаций при сложном напряженном состоянии. (ПК-

1, ПК-2) 

51.  Явление контактного упрочнения. (ПК-1, ПК-2) 

52.  Коррозионная стойкость аустенитных сталей типа XI8Н10. (ПК-1, ПК-2) 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература 

1. Физические основы прочности материалов: Учеб. пособие для вузов / Л.Б. Зуев,В.И. 

Данилов; Отв. ред. Б.Д. Аннин. – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2013. – 376 с. 

2. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2 - х томах / Под общ. ред. Н.П. Алешина, 

Г.Г. Чернышова. – М.: Машиностроение, 2004. Т.1. Н.П. Алешин, Г.Г. Чернышов, А.И. Акулов 

и др. 624 с.: ил. 
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3. Сварка. Резка. Контроль. Справочник. В 2-х томах / Под общ. ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 

Чернышова. – М.: Машиностроение. – 2004. Т.2. Н.П. Алешин, Г.Г. Чернышов, А.И. Акулов и 

др. 480 с.: ил. 

 Дополнительная литература 

1. Николаев Г.А. Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации 

конструкций учеб. пособие для вузов. /Куркин С. А., Винокуров В.А. - М.: Высш-шьс., 1982 

2.  Винокуров В.А. Сварные кострукции Механика разрушения и критерии работоспо-

собности. / Куркин С.А., Николаев Г.А. и др.; Под ред. Б.Е. Патона - М.: Машиностроение, 1996 

3. Сварка в машиностроении : справ.: в 4-хт. Т. 3. / Винокуров В.А., Гитлевич А.Д., Гра-

чева К.А. и др.; под ред. В.А. Винокурова - М.: Машиностроение., 1979 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1. Раздаточные материалы по разделам курса; 

2. Плакаты, слайды, демонстрационные материалы и учебные фильмы по разделам курса. 

3. В ауд. 2101 Лаборатории кафедры «Оборудование и технология сварочного производства» 

оборудование и аппаратура на которой проводятся лабораторные работы 

- контактная машина МТ1614 

- машина для шовной сварки МШ2002 

- машина МС502 

- машина разрывная 

- контактная машина МТП-1409 - 4Регуляторы цикла сварки РКМ-805 

- Участок сварки плавлением. Основное оборудование: сварочный инвертор ISI 5 CL, ав-

томат для дуговой сварки АДФ-1202, сварочный трансформатор ТД-200, сварочный выпрями-

тель ВДУ-1202, полуавтомат сварочный МП3-4А с источником ВДУ- 3020, сварочный автомат 

АДГ-502, преобразователь сварочный ПС-200, универсальный электростатический фильтр 

ЭФВА 1-06 

 

9. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавате-

ля, но без его непосредственного участия 

Задачи самостоятельной работы студента:  

- развитие навыков самостоятельной учебной работы;  

- освоение содержания дисциплины;  

- углубление содержания и осознание основных понятий дисциплины;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий 

для эффективной подготовки к дифференцированному зачету и экзамену. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

- самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; 

- подготовка к лекционным занятиям; 

- подготовка к практическим работам; 

- выполнение домашних заданий по закреплению тем; 

- составление и оформление докладов и рефератов по отдельным темам программы; 

- участие в тематических дискуссиях, олимпиадах. 

Для выполнения любого вида самостоятельной работы необходимо пройти следующие 

этапы: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе;  
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- выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи;  
- планирование работы (самостоятельной или с помощью преподавателя) над заданием;  
- осуществление в процессе выполнения самостоятельной работы самоконтроля (проме-

жуточного и конечного) результатов работы и корректировка выполнения работы;  
- рефлексия; 
- презентация работы. 

 
10. Методические рекомендации для преподавателя 

Основное внимание при изучении дисциплины «Специальные главы прочности свароч-

ных соединений» следует уделять изучению основных понятий в области метрологии, связан-

ных с объектами и средствами измерений, метрологическими свойствами и характеристиками 

средств измерений; основам обеспечения единства измерений, а так же: 

- усвоение студентами общих представлений о работоспособности сварных конструкций 

в различных условиях эксплуатации,  

- усвоение студентами основных критериев механики разрушения и методов определе-

ния, методов расчета сварных конструкций по предельному состоянию разрушения. 

- формирование у студентов представлений, определяющих прочность и работоспособ-

ность сварных конструкций в сложных условиях эксплуатации; 

- освоение основных методов расчета конструкций на прочность в особых условиях экс-

плуатации. 

При изучении раздела «Специальные главы прочности сварочных соединений» необхо-

димо обеспечить понимание у студентов теоретических основ механизма и характера влияния 

легирующих элементов на критические точки, структуру и свойства сталей и сплавов, пред-

ставление о термодинамике, механизме и кинетике процессов, протекающих при термической, 

термомеханической и химико-термической обработке сталей и сплавов. 

При изучении раздела «Специальные главы прочности сварочных соединений» основное 

внимание необходимо уделять основным понятиям в области оценки соответствия, терминам и 

определениям. 

Теоретическое изучение основных вопросов разделов дисциплины должно завершаться 

практической работой. 

Для активизации учебного процесса при изучении дисциплины эффективно применение 

презентаций по различным темам лекций семинарских занятий и практических работ. 

Для проведения занятий по дисциплине используются средства обучения: 

- учебники, информационные ресурсы Интернета; 

- справочные материалы и нормативно-техническая документация. 

 

 

Фонды оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе. 
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Приложение 1  
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ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 1 

Специальные главы прочности сварочных соединений 

ФГОС ВО 15.04.01 «Машиностроение» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Технология 

формирования 

компетенций 

Форма оце-

ночного 

средства** 

Степени уровней освоения  

компетенций ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА 

ПК-1 

Способность к орга-

низации, подготовке 

и контролю свароч-

ного производства 

знать: 
- технические требования, 

предъявляемые к применяемым 

при сварке материалам, нормы 

их расхода 

- технические характеристики, 

конструктивные особенности и 

режимы сварочного оборудо-

вания, правила его эксплуата-

ции 

- методы организации планово-

предупредительного ремонта 

сварочного оборудования 

- методы проведения исследо-

ваний и разработок в области 

совершенствования технологии 

и организации сварочных работ 

- про передовой отечественный 

и зарубежный опыт в области 

технологии и организации сва-

рочных работ 

уметь: 
- проводить патентные иссле-

лекция, само-

стоятельная ра-

бота, тест 

Э 
Т 

Базовый уровень: 

воспроизводство полученных 

знаний в ходе текущего кон-

троля; умение решать типо-

вые задачи, принимать про-

фессиональные и управленче-

ские решения по известным 

алгоритмам, правилам и ме-

тодикам 

Повышенный уровень: 

практическое применение по-

лученных знаний в процессе 

выполнения лабораторных ра-

бот и курсовой работы; готов-

ность решать практические за-

дачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управлен-

ческие решения в условиях не-

полной определенности, при 

недостаточном документаль-

ном, нормативном и методиче-

ском обеспечении 
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дования в области сварочного 

производства 

- разрабатывать планы прове-

дения экспериментальных и 

исследовательских работ по 

сварочному производству 

- обрабатывать и анализировать 

результаты экспериментальных 

и исследовательских работ по 

сварочному производству 

- разрабатывать планы по тех-

нической и технологической 

подготовке сварочного произ-

водства 

владеть: 
- навыками проведения анализа 

технологичности сварных кон-

струкций (изделий, продукции) 

- навыками планирования дея-

тельности подразделений и ра-

ботников организации, осу-

ществляющих разработку и 

внедрение технологических 

процессов сварки и средств 

технологического оснащения 

сварочных работ, техническую 

и технологическую подготовку 

производства сварочных работ 

- навыками организации разра-

ботки и внедрения в производ-

ство прогрессивных методов 

сварки, новых сварочных мате-

риалов и оборудования, обес-

печивающих сокращение за-
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трат труда, соблюдение требо-

ваний охраны труда и окружа-

ющей среды, экономию мате-

риальных и энергетических ре-

сурсов. 

ПК-2 

Способность к руко-

водству деятельно-

сти сварочного про-

изводства и обеспе-

чением ее контроля 

знать: 
- о организации и подготовке 

сварочного производства" 

настоящего профессионального 

стандарта 

- о аттестации (сертификации) 

технологических процессов 

сварки, сварочных материалов 

и оборудования 

- исполнительную и приемо-

сдаточную документацию на 

выполненные сварочные рабо-

ты и производство (изготовле-

ние, монтаж, ремонт, рекон-

струкцию) сварных конструк-

ций (изделий, продукции) 

уметь: 
- анализировать направления 

развития отечественной и зару-

бежной сварочной науки и тех-

ники 

- разрабатывать тематические 

планы научно-

исследовательских и экспери-

ментальных работ по свароч-

ному производству 

- - оформлять исполнительную 

и приемо-сдаточную докумен-

тацию на выполненные свароч-

лекция, само-

стоятельная ра-

бота, тест 

Э 

Т 
Базовый уровень: 

воспроизводство полученных 

знаний в ходе текущего кон-

троля; умение решать типо-

вые задачи, принимать про-

фессиональные и управленче-

ские решения по известным 

алгоритмам, правилам и ме-

тодикам 

 

Повышенный уровень: 

практическое применение по-

лученных знаний в процессе 

выполнения лабораторных ра-

бот и курсовой работы; готов-

ность решать практические за-

дачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управлен-

ческие решения в условиях не-

полной определенности, при 

недостаточном документаль-

ном, нормативном и методиче-

ском обеспечении 
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ные работы и производство 

(изготовление, монтаж, ремонт, 

реконструкцию) сварных кон-

струкций (изделий, продук-

ции). 

владеть: 
- навыками контроля за выпол-

нением плана разработки и 

внедрения технологических 

процессов сварки и средств 

технологического оснащения 

сварочных работ, технической 

и технологической подготовки 

производства сварочных работ 

- - навыками контроля за обес-

печением производства необ-

ходимой нормативной, техни-

ческой и производственно-

технологической документаци-

ей 
 

**- Сокращения форм оценочных средств см. в приложении 2 к рабочей программе.
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Приложение 2 

Перечень оценочных средств по дисциплине  

«Специальные главы прочности сварочных соединений» 

№ 

ОС 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 
Устный опрос 

(Э - экзамен) 

Диалог преподавателя со студентом, цель ко-

торого – систематизация и уточнение имею-

щихся у студента знаний, проверка его инди-

видуальных возможностей усвоения материа-

ла 

Вопросы по экзамену 

2 Тесты 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обу-

чающегося. 

Фонд тестовых заданий 

https://
online.mospolytech.ru/
course/view.php?id=4245

https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=4245
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Примеры тем для самостоятельной работы: 

1. Оценка неоднородности свойств сварного соединения и её влияние на проч-

ность. (ПК-1, ПК-2) 

2. Основные понятия и критерии механики разрушения. (ПК-1, ПК-2)

3. Определение характеристик сопротивляемости металла разрушению в присут-

ствии трещины. (ПК-1, ПК-2) 

4. Коррозия металлов и сварных соединений и конструкций. (ПК-1, ПК-2)

Примеры тем для рефератов 

1. Влияние мягких и твердых прослоек на прочность конструкции при плоском

напряженном состоянии. (ПК-1, ПК-2) 

2. Методики определения критического коэффициента интенсивности напряже-

ния. (ПК-1, ПК-2) 

3. Коррозионная стойкость сварных соединений в агрессивных средах. (ПК-1, ПК-

2) 

Вопросы к экзамену 

1. Условные и истинные напряжения и деформации. Коэффициент поперечной де-

формации. (ПК-1, ПК-2) 

2. Предельное состояние. Виды предельных состояний. (ПК-1, ПК-2)

3. Основные понятия теории упругости и пластичности. (ПК-1, ПК-2)

4. Работа мягкой прослойки в стыковых сварных соединениях. (ПК-1, ПК-2)

5. Работа твёрдой прослойки в стыковых сварных соединениях. (ПК-1, ПК-2)

6. Работа мягкой прослойки в тонкостенных сосудах под давлением. (ПК-1, ПК-2)

7. Работа твёрдой прослойки в тонкостенных сосудах под давлением. (ПК-1, ПК-2)

8. Анизотропия. (ПК-1, ПК-2)

9. Прочность и пластичность угловых швов. (ПК-1, ПК-2)

10. Работа угловых швов в зависимости от направления приложения силы. (ПК-1,

ПК-2) 

11. Плоско-напряжённое состояние и "плоская деформация". (ПК-1, ПК-2)

12. Классификация показателей сопротивляемости разрушению. (ПК-1, ПК-2)

13. Методы оценки свойств металла на стадии появления трещины. (ПК-1, ПК-2)

14. Методы оценки свойств металла в момент начала движения трещины. (ПК-1,

ПК-2) 

15. Принципы определения К1с. (ПК-1, ПК-2)

16. Методы оценки свойств металла на стадии распространения трещины. (ПК-1,

ПК-2) 

17. Влияние низких температур на свойства сварных соединений. (ПК-1, ПК-2)

18. Критические температуры. (ПК-1, ПК-2)

19. Методы повышения хладостойкости сварных соединений. (ПК-1, ПК-2)

20. Прочность сварных соединений при высоких температурах. (ПК-1, ПК-2)

21. Работа мягкой прослойки при высоких температурах. (ПК-1, ПК-2)

22. Принцип расчёта сварных соединений при высоких температурах. (ПК-1, ПК-2)

23. Коррозионные срезы, механизм коррозии сварных соединений. (ПК-1, ПК-2)

24. Общая коррозия и показатели коррозии. (ПК-1, ПК-2)

25. Разновидности местной коррозии и показатели коррозии. (ПК-1, ПК-2)

26. Коррозия под напряжением и показатели коррозии. (ПК-1, ПК-2)

27. Специальные методы повышения коррозионной стойкости. (ПК-1, ПК-2)

28. Общие методы повышения коррозионной стойкости. (ПК-1, ПК-2)

29. Рассеяние характеристик и действующих нагрузок. (ПК-1, ПК-2)

30. Понятие об интенсивности напряжения и интенсивности деформации. (ПК-1,
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ПК-2) 

31. Вязкая, хрупкая и полухрупкое разрушения. (ПК-1, ПК-2)

32. Неоднородность механических свойств сварных соединений. (ПК-1, ПК-2)

33. Критерий оценки напряженно-деформированного состояния при коцентрации

напряжения. (ПК-1, ПК-2) 

34. Влияние дефектов на механические свойства сварных соединений. (ПК-1, ПК-2)

35. Классификация методов оценки работоспособности сварных соединений в кор-

розионных средах. (ПК-1, ПК-2) 

36. Расчетная и конструкционная прочность, пути их сближения. (ПК-1, ПК-2)

37. Вероятностные методы оценки прочности. (ПК-1, ПК-2)

38. Причины появления курса 'Специальные главы прочности сварных конструк-

ций". (ПК-1, ПК-2) 

39. Отличия действительной диаграммы нагружения металлов от условной. (ПК-1,

ПК-2) 

40. Методы определения механических свойств сварных соединений. (ПК-1, ПК-2)

41. Отличия вязкого разрушения от хрупкого. (ПК-1, ПК-2)

42. Методика определения величины К1с. (ПК-1, ПК-2)

43. Характеристики концентраторов напряжения. (ПК-1, ПК-2)

44. Проблемы обеспечения прочности сварных конструкций с угловыми швами.

(ПК-1, ПК-2) 

45. Принципы расчета угловых швов с учетом направления нагрузки. (ПК-1, ПК-2)

46. Влияние высоких температур на свойства сварных соединений. (ПК-1, ПК-2)

47. Защитные покрытия для предотвращения коррозии. (ПК-1, ПК-2)

48. Электрохимическая защита сварных конструкций от коррозии. (ПК-1, ПК-2)

49. Мягкие и твердые прослойки в сварных соединениях. (ПК-1, ПК-2)

50. Протекание пластических деформаций при сложном напряженном состоянии.

(ПК-1, ПК-2) 

51. Явление контактного упрочнения. (ПК-1, ПК-2)

52. Коррозионная стойкость аустенитных сталей типа XI8Н10. (ПК-1, ПК-2)
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Приложение 3. 

Структура и содержание дисциплины «Специальные главы прочности сварочных соединений» 

по направлению подготовки 15.04.01 «Машиностроение» 

(Образовательная программа «Гибридные технологии в сварочном производстве и родственных процессах») 

Квалификация выпускника 

 магистр  

Форма обучения 

Очная 

n/n 
Раздел 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

 с
ем

е
ст

р
а

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

и трудоемкость в часах 

Виды самостоятельной работы 

 студентов 

Формы 

аттеста-

ции 

Л П/C Лаб 
СР

С 

КС

Р 
К.Р. К.П. РГР Реферат К/p Э З 

1 

Введение 

1. Предельные состояния, механические

характеристики и факторы, влияющие

на прочность, сварных соединений.

1.1. Виды сварных соединений

1.2. Предельные состояния сварных со-

единений

1.3. Критерии напряженно-

деформированного состояния и механи-

ческие характеристики (общие положе-

ния)

1.4.  Факторы, влияющие на прочность,

и соответствующие им коэффициента

запаса

1 1,2 2 2 12 

2 

2. Прочность при одноосном растяже-

нии

2.1. Свойства металлов, выявляемые при

одноосном растяжении

2.2. Свойства металлов при низких и

1 3,4 2 2 12 
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высоких температурах 

2.3. Методы определения одноосных 

напряжений 

2.4. Статические и ударные испытания 

на одноосный изгиб 

3 

3. Влияния схемы напряженного состо-

яния на прочность и пластичность

3.1. Некоторые понятия из теории пла-

стичности

3.2. Двухосное растяжение

3.3. Влияние анизотропии на пластиче-

скую деформацию и прочность при

двухосном растяжении

3.4. Испытания на статический и мало-

цикловой двухосный изгиб

1 5,6 2 2 12 

4 

4. Влияние неоднородности свойств ме-

талла в сварных соединениях на проч-

ность

4.1.  Твердые и мягкие прослойки в

сварных соединениях

4.2. Работа продольного и кольцевого

шва в цилиндрическом сосуде давления

4.3. Прочность стыковых сварных со-

единений

4.4. Влияние мягкой прослойки при вы-

соких температурах

1 7,8 2 2 12 

5 

5. Влияние концентраторов напряжений

на прочность

5.1. Механизм влияния концентраторов

на распределение напряжений и дефор-

маций

5.1. Механизм влияния концентраторов

на распределение напряжений и дефор-

маций

5.2. Концентрация напряжений и пла-

1 9,10 2 2 12 
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стической деформации металла при раз-

рушении. 

5.3. Основные характеристики, исполь-

зуемые для оценки свойств металла при 

разрушении. Общие положения. 

5.4. Методы оценки свойств металла и 

элементов конструкций на стадии обра-

зования трещины 

5.5. Методы оценки свойств металла на 

стадии начала движения трещины. 

Оценка чувствительности металла к 

наличию трещины 

5.6. Методы оценки свойств металла на 

стадии распространения трещины 

6 

6. Современное влияние неоднородно-

сти свойств металла и концентраторов

напряжений на прочность

6.1. Стадии образования трещин

6.2. Стадия распространения трещины

1 11,12 2 2 12 

7 
7. Семинары и практические занятия

7.1. Расчет на статическую прочность

без учета концентрации напряжений

1 13,14 2 2 12 

8 

7.2. Расчет сварных соединений на 

прочность с учетом концентрации 

напряжений  

1 15,16 2 2 12 

9 

7.3. Расчет сварных соединений на 

прочность при наличии несплошностей. 

Расчет и проектирование листовых кон-

струкций  

1 17,18 2 2 12 

Итого: 18 18 108 +
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